
 
 
 
 
 
 
 
 

критерии разработки и минимальная толщина K2 Li 
 
   

Тонкие 
виниры 

 
Виниры 

 
Частичная 
коронка 

 
Коронка 

 
Мост 

   передний зуб Жевательный 
зуб 

передний Жевательный 

       
минимальная 
толщина в мм 
Техника окраски 

круговой 
 

0,3 0,6 1,5 1,2 1,5 1,2 1,5 

резцовый 
 

0,4 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

         

минимальная 
толщина в мм 
Техника Cut Back 

круговой 
 

 0,6 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 

резцовый 
 

 0,4 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 

         

минимальная 
толщина в мм 
Техника нанесения 

круговой 
 

   0,8 0,8 0,8 0,8 

резцовый 
 

   0,6 0,8 0,8 0,8 

         

соединитель 
 

      16 мм² 16 мм² 

 


